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PETICIONARIO: CQCOQUISA, S.L.

OBRA: FABRICA BARRIO EL COLLADO (CAMARGO)

MUESTRA: GRI0871/02

FECHA: 10/06/02

MATERIAL: RODUR (AGREGADO MINERAL DE CEMENTO,
ARIDOS Y ADITIVOS)

ENSAYOS: DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA

FLEXION Y A LA COMPRESION. UNE 83-821/92.

DESGASTE POR ROZAMIENTO. UNE EN 13471.

Licoteunia y Chnmangos, S.A Runllo, 1 - 161051 G IUREIAMA DE LA VEGA (Granadu) - Telel G958 5703 15
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1.- ANTECEDENTES,

A peticion de la empresa COQUISA, S.L., el laboratorio de
GEOCISA en Churriana de la Vega (Cranada) ha realizado ensayos de control
de calidad sobre muestras de agregado mineral de cemento, andos y aditivos

quimicos referenciado como "RODUR”"

La muestra recibida en laboratorio para la realizacién de los
ensayos consiste en probetas prismaticas de 40 x 40 x 160 mm aprox. para
flexion y compresion y de 40 x 40 x 200 mm para desgaste, talladas del

producto endurecido con una edad superior a los 28 dias.

Geoteonia ¥ Camdentes, S A Munstio 1 - 18199 CHURRIANA DE LA v
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2. RESULTADOS OBTENIDOS,

2.1 - RESISTENCIA A FLEXION.
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RESISTENCIA A COMPRESION.
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2.3 RESULTADOS OBTENIDOS

Las resultados obtenidos san los siguientes:

Ret. Muestra

Valor max. Longitud de huella (mm)

GR/OST71/02 ? 19.8

| RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION SEGUN USO
| RECOMENDADO

s - Desgaste por abrasion. Valor
| Uso recomendado

individual (mm)
: Uso normal 3 <27
i Uso Intensivo £
| Uso Industrial . 0|
I I
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El presente informe consta de seis [8) paginas, todas ollas

selladas y numeradas correlativamente de la namero unao (1) a la seis (6).

Granada, Junio de 2.002.

VBT Director de Labaratorio: Jafe de Laboratorio:
J % “
Fdo.: Antonio Odrivzola Romillo Fdo! Pedro P. Barreno Alarcan

Clueda prrabibida B reproduceion parcial de este documento sin la aprabacion expresa do GEOCISA

Luos pesultados dul intonne alectan doicamende a las muestras easayadis por GEQUISA

Groateanta v Clmbentos, S8 Rt |- 010 Chunians du Loy




