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CQ COQUISA, 5.L.

FABRICA BARRIO EL COLLADO (G AMARGO)
GR/0871/02

10/06/02

RODUR (AGREGADO MINERAL DE CEMENTO,

ARIDOS Y ADITIVOS)

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA

FLEXION ¥ A LA COMPRESION. UNE 83-821/92,

DESGASTE POR ROZAMIENTO. UNE EN 13471.
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